
 
FUNDAMENTOS DE LA SOLIDIFICACIÓN 

8 CRÉDITOS 
 
 
OBJETIVO 

Introducir al estudio de los mecanismos de nucleación y crecimiento, los cuales definen las 
diferentes microestructuras y fenómenos que suceden durante la solidificación de los 
metales y aleaciones. 
 
 
TEMARIO 

1.  Introducción (4 horas) 
 
2.  Nucleación (8 horas) 

2.1.  Aspectos termodinámicos 
2.2.  Nucleación homogénea 
2.3.  Nucleación heterogénea 

 
3.  Solidificación de metales puros (8 horas) 

3.1.  Distribución de temperaturas 
3.2.  Estabilidad de la interfase pura 
3.3.  Crecimiento de la interfase sólido-líquido 

 
4.  Solidificación de aleaciones (10 horas) 

4.1.  Solidificación al equilibrio 
4.2.  Solidificación normal 
4.3.  Solidificación real 
4.4.  Distribución de soluto 
4.5.  Estabilidad de la interfase líquido- sólido 

 
5.  Solidificación de eutécticos y peritécticos (4 horas) 
 
6.  Crecimiento dendrítico (10 horas) 

6.1.  Crecimiento de dendritas 
6.2.  Crecimiento dendrítico equiaxial 
6.3.  Crecimiento dendrítico columnar 

 
7.  Segregación (10 hotas) 

7.1.  Microsegregación 
7.2.  Macrosegregación 

 
8.  Estructura de piezas coladas (10 horas) 

8.1.  Macroestructura 
8.2.  Variables que afectan la microestructura 
8.3.  Teorías de formación 



8.4.  Control de estructuras 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 

1.  Flemmings M.C.,  Solidification Processing, McGraw Hill, 1974. 
2.  Minkoff I., Solidification and Cast Estructure, John Wiley & Sons, 1986. 
3.  Atsumi O., Solidification, the Separation Theory and its Aplications, Springer Verlag, 

1987. 
4.  Chalmers B., Editor, Principles of Solidification,John Wiley,& Sons New York, 1964. 
5.  Kurz W. and Fisber D.J., Fundamentals of Solidification, Trans. Tech. Publications, 

1984. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




