
 
 

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS 
 

 
 

8 CRÉDITOS 
OBJETIVO 

 
El alumno conocerá y desarrollará habilidades en la preparación de materiales cerámicos 
utilizando diferentes técnicas y evaluará las ventajas y desventajas de cada uno de estos 
métodos. 
 

TEMARIO 

1.  Reacción en estado sólido (6 horas) 
 
 2.  Métodos precursores (6 horas) 

 La coprecipitación como un precursor 
 

  3.  Química suave (14 horas) 
 Sol gel 
 Intercambio iónico 
 Reacciones de intercalación 
 

4. Métodos alternativos  (12 horas) 
 Métodos de transporte en fase de vapor 
 Preparación de películas delgadas 
 Métodos electroquímicos 
 Métodos físicos 
 Método de combustión 
 

  5.   Métodos de alta presión e hidrotérmicos (6 horas) 
 
 6.   Procesamiento de materiales por microondas (6 horas) 

 
7. Sinterización (6 horas) 
 

 8.   Cristalización (4 horas) 
 Soluciones 
 Vidrios 

 
      9.  Crecimiento de cristales (4 horas) 

 Método de Czochralsky 
 Métodos de Bridgman y Stockbarger 



 Zona de fusión 
 Precipitación: el método de flujo 
 Crecimiento epitaxial de películas delgadas 
 Método de Verneuil  
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