
8 CRÉDITOS 

OBJETIVO 

Introducir al estudio de los mecanismos de nucleación y crecimiento, estudiar el origen de 
las diferentes microestructuras que resultan de la solidificación rápida y, finalmente, 
discutir el efecto que tiene la solidificación sobre la distribución de un soluto.  

TEMARIO 

1. Introducción (2 horas)
1.1.  Estructuras características de la solidificación 

2. Estabilidad morfológica de la interface plana (12 horas)
2.1.  Análisis lineal de la estabilidad  
2.2.  La condición de igualdad 
2.3.  El criterio de estabilidad 
2.4.  Análisis no lineal de la estabilidad 
2.5.  Estabilidad morfológica bajo condiciones fuera de equilibrio 
2.6.  La transición de la interfase plana a celular o dendrítica 

3. Inestabilidad morfológica de una interface plana (20 horas)
3.1.  Inestabilidad de la interface plana en substancias puras 
3.2.  Apilamiento de soluto en la interface plana 
3.3.  Inestabilidad de la interface plana en aleaciones 
3.4.  El análisis de la perturbación 
3.5.  Equilibrio local de la interface plana 
3.6.  Efectos de capilaridad 

4. Crecimiento dendrítico (12 horas)
4.1.  Celdas 
4.2.  Crecimiento dendrítico en el rango Vcs<V<Vab 
4.3.  Crecimiento dendrítico equiaxiado 
4.4.  Crecimiento de dendritas 
4.5.  Grupos adimensionales 
4.6.  Teoría del crecimiento dendrítico 
4.7.  Modelos de crecimiento dendrítico 

5. Fenomenología en la punta de la dendrita (12 horas)
5.1.  Radio de la punta de la dendrita 
5.2.  Campo térmico en la punta de la dendrita 
5.3.  Campo difusional en la punta de la dendrita 
5.4.  Espaciamiento dendrítico primario 
5.5.  Espaciamiento dendrítico secundario 

6. Microsegregación (6 horas)
6.1.  Segregación de soluto durante la solidificación 

SOLIDIFICACIÓN 



6.2.  Atrapamiento de soluto en condiciones fuera de equilibrio 
6.3.  Mecanismos para la formación de estructuras libres de segregación 
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